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До сих пор остается нерешенной главная проблема при использовании стекольных 

матричных материалов для иммобилизации элементов радиоактивных отходов 

(РАО) – их термодинамическая нестабильность. Поэтому необходимы разработки 

процессов синтеза минеральных матричных материалов из боросиликатных 

расплавов. По данным экспериментального изучения скорости выщелачивания 

(Котельников и др., 2004) лопарит является очень устойчивым материалом к 

гидролитическому воздействию, поэтому его можно использовать в качестве 

минеральной матрицы для фиксации элементов РАО. Лопарит геохимически 

совместим с радионуклидами, образующихся при переработке отработанного 

ядерного топлива.  

Лопарит синтезировали из модельного боросиликатного стекла, содержащего 

добавки Sr, Cs, Y, Ce (в количестве не более 12.5-15.0% от массы стекла). Опыты 

проводили при 1100°С и давлении 2 кбар на установке высокого газового давления. 

Показано, что лопарит успешно синтезируется из боросиликатных расплавов при 

добавлении модифицирующих добавок (оксида алюминия, карбоната натрия и др.) 

как в присутствии воды, так и в «сухих» условиях. Также были проведены опыты 

по синтезу лопарита при Т 1300-850°С при атмосферном давлении. Схема опыта по 

синтезу лопарита была следующей: боросиликатное стекло с добавками солей 

помещали в платиновую ампулу и нагревали до 1300°С. После выдержки в течении 

1-2 часов, температуру снижали до 850°С и выдерживали еще 2 суток. При этом 

синтезировались кристаллы лопарита размером до 10-50 мкм. Данный метод может 

быть использован для переработки боросиликатных расплавов, содержащих 

элементы РАО, в устойчивые минеральные матричные материалы. 
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