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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме очистки нефти и продуктов ее переработки от серосодержащих соединений [1-2]. В связи с введением жестких экологических требований к топливам увеличивается потребность в поиске новых решений по очистке нефтяных фракций от сернистых соединений. Наиболее распространенный метод обессеривания – гидроочистка требует высоких капитальных и энергетических затрат при ее внедрении, а рост содержания серы в углеводородном сырье ведет к ужесточению условий проведения этого процесса, что требует совершенствования имеющихся катализаторов и увеличения размеров реакторов [3]. В связи с удорожанием процесса гидроочистки все более широкое распространение получают безводородные методы обессеривания, наиболее перспективным из которых является окислительное обессеривание [4]. Метод основан на окислении сероорганических соединений с последующим их извлечением полярным растворителем или адсорбентом из углеводородной среды [5]. Одно из основных преимуществ окислительного обессеривания – мягкие условия проведения окисления (температуры до 80°С и атмосферное давление). Использование в качестве окислителя пероксида водорода – перспективно, поскольку он – экологически безопасный растворитель, продуктом его восстановления является вода.
[bookmark: _GoBack]В настоящей работе синтезированы ионные жидкости на основе 1-метилимидазола и пиридина, содержащие в своем составе бренстедовскую кислотность и атом переходного металла. Полученные катализаторы использованы для окисления сернистых соединений различной природы. Синтезированные полифункциональные ионные жидкости являются эффективными катализаторами процесса окислительного обессеривания. Достигнута 100%-ая конверсия метилфенилсульфида в мягких условиях.
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