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радикальной полимеризации метилметакрилата в присутствии нитроксильнь[х у|

б'р'**"льнь[х радикалов>), представленной на соискание уненой степени кандидата

химических наук по специа]1ьности 02.00.06 вьтоокомолекулярнь1е соединенъ1я)

химические науки.

Радикал ьъ|ая полимер изация в условиях обратимого ингибпрования позводяет

осуществлять контролируему}о полимери3аци}о 1широкого круга мономеров и получать

полимерь| с регулируемь1ми молекулярно-массовь1ми характеристиками' Фсновньтми

агентами обратимого ингибирования слу)кат стабильнь1е нитроксильнь!е радикаль|'

Фднако для контролируемого синтеза полиметилметакрилата (пммА) и его производньгх

эти агенть1 '*' 
эффек'ивнь1' конверсия, как правило, [€ превь11пает 15 %. |[ринина

низкой эффективнооти до оих шор не ясъ!а' поэтому разработка методов получения

полимеров метакрилового ряда с заданнь|ми характеристиками в присутствии стабильньгх

радикалов является актуальной задачей.

Б работе исс]тедован механи3м полимери3ации метилметакрилата (ммА) в присутствии

бороксильнь1х радикалов. Фпределено влияние соотно1п еъ|ия кислород / органоборан на

кинетику полимеризации ммА и молекулярно-массовь]е характеристики пммА и

уотановлено' что для контроля ъ|ад шроцессом полимеризации оптимадьное соотно1шение

кислород/органоборан составл яет'А.
|[оказано, что основной прининой ингибирования процесса обратимой подимер|4зации

ммА в присутотвии нитроксильнь]х радикалов являетоя накопленио вь;сокой (на лва

порядка превь|1шатощей обьтннуто) коншентрации нитрокси[!а. Ёайденьт пути понижения

концентрации нитрокоилов в системе' что шриводит к повь11пени}о равновесной
концентрации радикалов роста у| увеличени}о конвероии до 80 %.

Работа вь|полнена на вь1соком экспериментальном уровне с использованием современньтх

методов'однако0ледуетотметитьотдельнь!енедоотатки.
Б схеме 1 реакшия 6 шолность}о повторя9т обратну}о реакциго 4' 3ачем?

Б таблице 1 не понятно, откуда набирается более 30 оА роста модекулярной маооь1 в

процессе блоксополимеризации' есди оодерх{ание второго сомономера состав]1'тет всего 5

моль. |о для стирола и 4 для Ан.
Б схеме 2 для у1нициирования используется полимер. |[очему перва'{ реакция _ это не

распад полимерной молекуль1, а рекомбинация двух радикалов?
}казаннь1е замечанг:я не сния{а}от наунной значимости работьт.

Б целом представленная работа оставляет впечатление законченного исследования

и отвечает критериям' установл9ннь1м п.9-14 к|{оложения о порядке присуждения учень|х

стешеней>, утвер)кденного |1остановлением |[равительства РФ за ш9842 от 24 сентября

2о$ г.' а ее 'Ё'.р 
Фдинцова Биктория Бикторовна заспуживает приоуждения реной

стешени кандидата химических наук по 0пециа]1ьнооти 02.00.06 _ Бьтсокомолекулярнь1е

соединения, химические науки.
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