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Электрореологические (ЭР) жидкости представляют собой суспензии 
непроводящей жидкости, наполненной легко поляризуемыми частицами. ЭР 
эффект заключается в изменении реологического поведения суспензии, 
связанном с формированием колончатых структур из частиц дисперсной фазы 
под действием электрического поля [1]. 
Особым классом наполнителей для ЭР жидкостей являются полимерные и 
композитные частицы. Применение биополимеров открывает возможность для 
создания экологически безопасных материалов с высокими 
эксплуатационными характеристиками и низкой концентрацией дисперсной 
фазы. Недавно была показана высокая эффективность жидкостей, 
наполненных высокопористыми частицами хитозана, при концентрации менее 
1 масс.% (0.62 об.%) [2,3]. Изменение электрофизических характеристик за 
счет формирования композитных частиц позволяет регулировать ЭР 
активность наполнителя. В работе методом сублимационной сушки получены 
композиционные высокопористые частицы хитозана с наночастицами серебра. 
Морфологию и состав частиц подтверждали методами электронной 
микроскопии и ИК-спектроскопии. Исследовано реологическое поведение 
суспензий композитных частиц в полидиметилсилоксане вне и под действием 
электрического поля, определен механизм ЭР эффекта. Природу ЭР отклика 
исследовали методом широкополосной диэлектрической спектроскопии, 
выявлены частотные зависимости проводимости, истиной и мнимой 
составляющих диэлектрической проницаемости, а также тангенса 
диэлектрических потерь в зависимости от состава наполнителя. Методом 
оценки седиментационного отношения исследована устойчивость суспензий. В 
докладе обсуждаются перспективы создания ЭРЖ с заранее заданными, 
управляемыми свойствами. 
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