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Аннотация. В библиографическом обзоре приводится литература по различным 

вопросам технической мелиорации грунтов. В третьей части обзора включена 

библиография по различным способам глубинного химического инъекционного 

закрепления грунтов. Наряду с общими вопросами инъекционного закрепления в 

библиографию включены публикации по силикатизации грунтов, смолизации, 

битумизации, цементации и струйным технологиям, тампонажу, закреплению грунтов 

неорганическими кислотами и щелочами. Завершают третью часть обзора публикации по 

различным методам контроля инъекционного закрепления грунтов. 
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Summary. In the bibliographic review of the literature on various aspects of technical 

reclamation of soils and improvement is given. In the third part of the review included a 

bibliography on the various methods of deep chemical injection secure grounds. Along with 

general questions injection fix in the bibliography includes publications on the soil silicification, 

soil resinization, bituminization, and jet grouting technologies, plugging, consolidation of soil 

inorganic acids and alkalis. Publications on various methods of monitoring injection grouting 

rounding out the third part of the review. 
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Введение 

 

Глубинная обработка грунтов вяжущими материалами составляет один из 

важнейших и относительно хорошо разработанных разделов современной технической 

мелиорации. В отличие от способов обработки грунтов с поверхности (см. часть I), 

глубинная обработка осуществляется путем инъекции вяжущих и различных химических 

реагентов через скважины на различной глубине.  

К настоящему времени разработано и внедрено большое количество способов 

химического инъекционного укрепления грунтов основанных на силикатизации, 

смолизации, битумизации, цементации, защелачивании и др. В последнее время особенно 

активно развиваются так называемые «струйные технологии», применяемые в частности 

при глубинной цементации грунтов. 
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